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Проведение российской молодежной научной школы "Физикохимия 
ультрадисперсных (нано-) систем" поддержано грантом РФФИ №12-08-06837-
моб_г. 

 
Почетный  комитет 

 
Анциферов В.Н., Асеев А.Л.., Каменских И.М., Мазуренко С.Н., Матишев Г.Г., 
Разумов В.Ф., Солнцев К.А., Стриханов М.Н., Сулакшин С.С., Фурсенко А.А., 
Черешнев В.А., Чеченов Х.Д., Щудегов В.Е. 
 

Программный  комитет 
 

Панич А.Е., Нестеров А.А., Сахненко В.П., Синельников Б.М., Александров П.А., 
Алехин В.П., Алымов М.И., Андриевский Р.А., Арсентьева И.П., Быков В.А., 
Валиев Р.З., Волков В.В., Гусев А.И., Добаткин С.В., Ермаков А.Е., Жабрев В.А., 
Иевлев В.М., Иванов В.В., Кочетова Н.А., Кульков С.Н., Ляхов Н.З.,           
Мальцев П.П., Осико В.В., Петрунин В.Ф. (председатель), Пархоменко Ю.Н., 
Пахомова Е.В. (секретарь), Стрелков Н.С., Третьяков Ю.Д., Хасанов О.Л., 
Цветков Ю.В., Шевченко В.Я., Шляпошникова Т.В. (уч. секретарь) 

Локальный  оргкомитет 
 

Председатель локального оргкомитета Захаревич В.Г., Зам. председателя  
Лунин Л.С., Ученый секретарь Пономарева Н.С., Алексюнин Е.С., Верецкая Г.Ю., 
Козинкин А.В.,  Панич А.А.,  Панич Е.А., Садков А.Н., Солдатов А.В.,      
Татевосян М.М., Юзюк Ю.И., Файн Е.Я.   
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ВТОРНИК 25.09.12 
 
12.00–18.00 Заезд и регистрация участников (г. Анапа, отель «Ривьера») 
 
19.00 Вечер знакомств 
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СРЕДА 26.09.12 
 
8.30    Регистрация участников (г. Анапа, отель «Ривьера») 
 
9.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.  
Приветствия организаторов и гостей. 

 
1.  «ОБЩИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

НАНОРАЗМЕРНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА» 
 
1000  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ (НАНО-) СИСИТЕМ 
В.Ф. Петрунин 
НИЯУ МИФИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ ВЕЩЕСТВ 
И.В. Мелихов, В.Е. Божевольнов 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
НАНОТЕХНОЛОГИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ 
И.И. Ашмарин, Е.А. Михайлова 
Институт философии РАН 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 
 
11.00 – 11.20 КОФЕ–БРЕЙК 
 
1120   ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МЕЗОСКОПИЧЕСКИ 
НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД 
Сахненко В.П. 
НИИ физики ЮФУ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ 
Байрамов Р.К. 
Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И.Менделеева 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОПЛЕНОК  
ГЦК ЦИРКОНИЯ 
Трубицын В.Ю., Долгушева Е.Б. 
ФТИ УрО РАН, Ижевск 
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ В ИМПУЛЬСНЫХ РАЗРЯДАХ МЕТАЛЛОВ, ОБРАЗУЮЩИХ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДНЫЕ ПЛЕНКИ С НИЗКИМ КОНТАКТНЫМ  
СОПРОТИВЛЕНИЕМ 
Байрамов Р.К. 
Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И.Менделеева 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ 
НАНО-ПЛЕНОК ЦИРКОНИЯ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 
Долгушева Е.Б., Трубицын В.Ю.  
ФТИ УрО РАН, Ижевск 
 
13.00-14.00 ОБЕД 
 

2.  «СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ (НАНО–) ЧАСТИЦ И 
ОБЪЁМНЫХ МАТЕРИАЛОВ С НАНОСТРУКТУРОЙ» 

 
1400 СПОСОБЫ СИНТЕЗА НАНОПОРОШКОВ И КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 
ОБЪЁМНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
Алымов М.И. 
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ИМЕТ РАН, НИЯУ МИФИ, Москва 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ НИТРИДОВ В МИКРО- И НАНОПОРОШКАХ 
ЖЕЛЕЗА В ПОТОКЕ АММИАКА 
Алымов М.И., Анкудинов А.Б., Гнедовец А.Г., Зеленский В.А. 
ИМЕТ РАН, Москва 
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСКОРИТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОНОВ 
Бардаханов С.П., Чакин И.К., Куксанов Н.К., Зобов К.В., Завьялов А.П., Голковский М.Г., 
Номоев А.В., Прозоренко П.С., Лыгденов В.Ц. 
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН 
Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН 
Новосибирский государственный университет 
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДАМИ АТОМНО-СИЛОВОЙ 
МИКРОСКОПИИ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ TIO2 
Л.В. Сотникова, А.Ю. Степанов, А.А Владимиров, Д.В. Дягилев 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОПОРОШКА РЕНИЯ 
А.И. Костылев1 ,Э.Л. Дзидзигури1, Е.Н. Сидорова1 
1 ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»», Санкт- Петербург  
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва 
ТВЕРДОФАЗНЫЙ И ТВЕРДО-ЖИДКОСТНЫЙ МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ ВНЕДРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТИТАНА 
Дорофеев Г.А., Лубнин А.Н., Ладьянов В.И.  
ФТИ УрО РАН, Ижевск 
КИНЕТИКА ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОЙ КАРБИДОКРЕМНИЕВОЙ 
МАТРИЦЫ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ МЕТИЛСИЛАНА 
Ларионов Н.В.2, Дзидзигури Э.Л. 1, Лахин А.В. 2 
1НИТУ МИСиС 
2ОАО «Композит», г. Королев Московской области 
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 
Лернер М.И., Домашенко В.В., Глазкова Е. А. 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск 
 
1600  – 1620 КОФЕ–БРЕЙК 
 
1620  ПОЛУЧЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАССИВОВ НАНОЧАСТИЦ Au НА 
ПОВЕРХНОСТИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZnO 
Д.А. Жилин1,2, Н.В. Лянгузов1,2, Е.М. Кайдашев 1,2, Е.А. Распопова3, А.А. Цатурян3 
1 Физический факультет ЮФУ  
2 НИИ механики и прикладной математики ЮФУ, Ростов-на-Дону 
3 Химический факультет ЮФУ 
ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ZnFe2O4 МЕТОДОМ 
МЕХАНОАКТИВАЦИИ 
Ефимов А.В., Мардасова И.В., Абдулвахидов К.Г., Лянгузов Н.В. 
Южный федеральный университет 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ СПЕКАНИЕ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ 
СЕГНЕТОЖЕСТКОЙ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ ЦТС 
В.В. Еремкин, М.А. Мараховский, А.А. Панич, В.Г. Смотраков 
НКТБ «Пьезоприбор» Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПОМОЛА В ПЛАНЕТАРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ 
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В.В. Еремкин, А.В. Нагаенко, А.А. Панич, В.Г. Смотраков 
НКТБ «Пьезоприбор» Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ 
ПЬЕЗОКЕРАМИКИ ЦТС, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ АМОРФНЫХ ФАЗ  
Нестеров А.А., Панич А.А., Доля В.К.,  Васильев И. В. 
Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону 
СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОКСИДНЫХ ПОРОШКОВ И КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ 
Попов В.В., Петрунин В.Ф., Коровин С.А. 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
CУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ В МАТЕРИАЛАХ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 
1Е.В. Шорохов, 2В.И. Зельдович, 2И.Г. Бродова,2 И.В. Хомская, 2Н.Ю. Фролова, 2А.Э. Хейфец, 
2И.Г. Ширинкина, 2А.Н. Петрова, 1А.В. Абрамов, 1И.В. Минаев, 1И.Н. Жгилев, 
1П.А. Насонов,1Н.П. Оглезнева 
1Российский федеральный ядерный центр - ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина, Снежинск, 
Россия 
2Институт физики металлов Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия 
 
ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ 
ОКСИДОВ 
Бобрышева Н.П., Селютин А.А., Козин А.О. 
Санкт-Петербургский государственный университет 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МИКРОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОДЛОЖЕК ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕМБРАН ИЗ НАНОПОРИСТЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Дибров Г.А., Василевский В.П., Новицкий Э.Г., Волков В.В 

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН 
ПИЛОТНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕМБРАННЫЙ РЕАКТОР НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОЛЫХ ВОЛОКОН С НАНЕСЕННЫМ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ 
ПАЛЛАДИЕВЫМ КАТАЛИЗАТОРОМ 
И.В.Петрова, В.П.Василевский, В.И.Лебедева, В.В.Волков 
Инситут нефтехимического синтеза им.А.В.Топчиева РАН 
БИОИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК НОВЫХ НАНОСТРУКТУР ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ 
ГЕНОМА 
Пономарева Н.С., Рыжков П.А., Адигеев М.Г., Шкурат Т.П. 
ЮФУ 
 
1730 – 1830 СТЕНДОВАЯ СЕССИЯ  (Стенды размещаются с 9.00) 
 
1830 – 1900 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
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ЧЕТВЕРГ 27.09.12 
 

3.  «ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ, СВЯЗАННЫЕ С 
МАЛЫМ РАЗМЕРОМ ВЕЩЕСТВА» 

 
0900 ФИЗИКО-ХИМИЯ ГРАНИЦ ЗЕРЕН И НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА ОБЪЕМНЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОМАТЕРИАЛОВ  
Валиев Р.З. 
Институт физики перспективных материалов и Наноцентр,  
Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ 
Дзидзигури Э.Л. 
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕД С НАНОЧАСТИЦАМИ С 
РАЗЛИЧНЫМ СТРОЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ 
Сызранцев В.В., Зобов К.В., Завьялов А.П., Номоев А.В., Лыгденов В.Ц., Раднаев Б. Р., Бардаханов 
С.П. 
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН  
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ 
МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ ДИОКСИДА ХРОМА В 
ГИДРОТЕРМАЛЬНОМ СИНТЕЗЕ 
Осмоловский М.Г.1, Осмоловская О.М. 1, Дзидзигури Э.Л.2 
1Санкт-Петербургский государственный университет 
2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАНОКОМПОЗИТОВ СИСТЕМЫ С-Со-Gd 
Ларионова И.И.1, Дзидзигури Э.Л2, Багдасарова К.А.3 

1Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья  им. Н.М. 
Федоровского 
2Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
3Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН 
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ СПЕКАНИИ НАНОПОРОШКОВ ТВЕРДЫХ 
РАСТВОРОВ ZRO2+XSC2O3 (6,5<X<11 МОЛ.%) 
В.Р.Хрустов1, И.Л.Дерягина2, А.В.Спирин1, А.В. Никонов1, Д.С.Колеух 1 
1Институт Электрофизики УрО РАН, Екатеринбург 
2Институт Физики Металлов УрО РАН, Екатеринбург 
СТРУКТУРА И МАГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Mn-СОДЕРЖАЩИХ 
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ С ЗАМЕЩЕНИЕМ Mn НА Cu 
А.В. Назаренко1, В.Г. Залетов1, А.Г. Рудская1, Ю.В. Кабиров1, М.Ф. Куприянов1,  
В.С. Захвалинский2, Е.А. Пилюк2 
1Южный федеральный университет 
2Белгородский государственный университет 
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЛАЗМОННЫХ РЕЗОНАНСОВ НА ОПТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУР ОКСИДА ЦИНКА С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕТАЛЛОВ 
Н.В. Лянгузов1,2, Е.М. Кайдашев 1,2, Ю.И. Юзюк2, А.В. Кудрявцев3, К.В. Швырков3, Е.Д. 
Мишина3 
1 Физический факультет ЮФУ, Ростов-на-Дону  
2 НИИ механики и прикладной математики ЮФУ, Ростов-на-Дону 
3 Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и 
автоматики 
ДИНАМИКА РЕШЕТКИ НАНОРАЗМЕРНЫХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ  
Ю.И. Юзюк1, А.С. Анохин2, Ю.И. Головко2, В.М. Мухортов2 
1Факультет физики, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
2Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону 
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1100 – 1120 КОФЕ–БРЕЙК 
ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ АКТИВАЦИИ ШИХТЫ НА СВОЙСТВА 
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ЦТС-36 
В.А. Мараховский, А.А. Нестеров, А.А. Панич, М.А. Мараховский 
НКТБ «Пьезоприбор» Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 
ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ СУЛЬФОЙДИДА СУРЬМЫ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
Лупейко Т.Г., Свирская С.Н., Медведева Е.С. 
Южный федеральный университет, химический факультет, кафедра общей и неорганической 
химии 
КОРРОЗИННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАЗЕРНО-
ИНДУЦИРОВАННЫХ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЕЙ 
Е. В. Харанжевский, С. М. Решетников, М. Д. Кривилёв, Э. Е. Садиоков, Т. А. Писарева 
Удмуртский государственный университет 
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 
ДИБОРИДА ЦИРКОНИЯ 
Скрипняк В.А., Скрипняк Е.Г., Ваганова И.К., Янюшкин А.С., Скрипняк В.В., Лобанов Д.В. 
1Томский государственный университет,  
2Братский государственный университет 
МОНОДОМЕННЫЕ ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ СВЕРХРЕШЕТОК ТИТАНАТА 
БАРИЯ/ЦИРКОНАТА БАРИЯ 
Шаховой Р.А1., Широков В.Б.2, Юзюк Ю.И.1 

1Факультет физики, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
2Южный научный центр Российской Академии Наук, Ростов-на-Дону 
СТРУКТУРА ТОНКИХ ПЛЕНОК BST 
Е.В. Шишкина1, В.М.Мухортов1,2, В.Б.Широков1,2, Ю.И.Юзюк1 

1Физический факультет Южного федерального университета 
2Южный научный центр Российской академии наук 
ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АЛЮМИНИЯ ПРИ 
ДИНАМИЧЕСКОМ ПРЕССОВАНИИ 
1А.Н. Петрова, 1В.В. Астафьев, 1И.Г. Бродова, 2Е.В. Шорохов, 2К.В. Гаан, 2А.А. Гранский,  
2Н.П. Оглезнева 
1Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург 
2Российский федеральный ядерный центр - ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина, Снежинск 
МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ 
С.В. Иванова1, Э.М. Глаговский1, В.К. Орлов2, И.А. Шлепов2, 
К.Ю. Никоноров2, В.В. Рожко2 
1 Институт промышленных ядерных технологий 
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
2 ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара» 
ЭЛЕКТРОННОЕ И АТОМНОЕ СТРОЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 
ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ И ЖЕЛЕЗО-ПЛАТИНА 
Козинкин А.В. 
ЮФУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМ ИЗ ЖИДКИХ ФРАКЦИЙ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОЙ МАССЫ БОБОВЫХ 
РАСТЕНИЙ 
Д.В. Брень, А.Б. Брень, В.А. Черноиванов 
ЮФУ 
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1300 – 1400 ОБЕД 
 
 

4.  «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АТТЕСТАЦИИ» 
 
1400 ДИФРАКЦИЯ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ И ПРОСВЕЧИВАЮЩАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ НАНОСТРУКТУР 
Иевлев В.М. 
Воронежский государственный университет 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ НАНОКРИЧТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ: ОБЪЕМНЫХ И НАНОЧАСТИЦ 
И.П. Арсентьева*, О.М. Жигалина** 
* ФГБОУ ВПО Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина 
* Институт кристаллографии РАН, Москва 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВОМ МИКРОАНАЛИЗЕ 
Н.А.Вислобоков, В.Я.Шкловер 
ООО «Системы для микроскопии и анализа» 
МЕТОД ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ АДИАБАТ СЖАТИЯ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ 
Ноздрин А.А. 
Институт электрофизики УрО РАН, Екатеринбург 
ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПОЗИТРОННОЙ АННИГИЛЯЦИОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЯВЛЕНИЙ В 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 
2Графутин В.И., 2Илюхина О.В., 2Е.П.Прокопьев, 2Фунтиков Ю.В., 1,2Шляпошников В.А. 
1НИЯУ МИФИ 
2НИЦ «Курчатовский институт». ФГБУ «ГНЦ РФ – ИТЭФ», Москва 
АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ  
НА АТОМАРНОМ УРОВНЕ 
Д.Б. Титоров 
Физико-технический институт УрОРАН, Ижевск 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОСКОПИИ XANES В ИССЛЕДОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ 
СОРБЦИИ Pb (II) И Zn (II) КАРБОНАТНОЙ ФАЗОЙ 
Т.М.Минкина, А.В. Солдатов, Д.Г. Невидомская, Ю.С Подковырина 
ЮФУ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МОТИВОВ В НЕКОДИРУЮЩЕЙ 
БЕЛОК ДНК, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНУТРИ И ВОКРУГ ГЕНОВ СПЕЦИФИЧЕСКИ 
ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ В ОТВЕТ НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС 
Бутенко А.И., Пономарева Н.С. 
ЮФУ 
СПОСОБ ОЦЕНКИ ГЕНОТОКСИЧНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ 
Г.В. Омельченко, Е.И.Шиманская, Е.А. Бураева, А.К. Шерстнев, В.А.Чохели, А.А.Вьюхина  
Т.В. Вардуни 
ЮФУ 
 
1600 – 1620 КОФЕ–БРЕЙК 
 
1800 – 1900 ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
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ПЯТНИЦА 28.09.12 
 

5.  «ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ В ТЕХНИКЕ 
И МЕДИЦИНЕ, ВОПРОСЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ», 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
0900 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ В АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ 
В.Ф. Петрунин, С.И. Гречишников, В.В. Попов, С.А. Коровин 
НИЯУ МИФИ 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАНОКЕРАМИКИ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
О.Л. Хасанов 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
О ДЕЙСТВИИ ИЗЛУЧЕНИЯ НА МАТЕРИАЛЫ, ПРИБОРЫ И СХЕМЫ 
НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 
П.А. Александров, В.В. Бударагин, В.И. Жук, В.Л. Литвинов, А.Б.Свечников 
НИЦ «Курчатовский институт» 
СТАБИЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЕНИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА 
*А.А. Арсентьев, **Г.Э. Фолманис, Е.С. Афанасенкова****О.М. Жигалина, *****Е.А. 
Сухарева. 
*Московский государственный вечерний металлургический институт 
** Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва 
*** Институт энергетических проблем химической физики РАН, Москва 
**** Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН, Москва 
*****ФГБОУ ВПО Московский государственный университет им. В.С. Черномырдина 
АТТЕСТАЦИЯ НАНОПОРОШКА НА ОСНОВЕ МАГНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО В 
КАЧЕСТВЕ АКТИВНОЙ ОСНОВЫ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
*И.П. Арсентьева, **Е.С. Афанасенкова, **Н.Н. Глущенкова 
*ФГБОУ ВПО Московский государственный университет им. В.С. Черномырдина 
** Институт энергетических проблем химической физики РАН, Москва  
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  
РАДИО- И РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В.Н.Гульбин, В.А.Михеев, Н.С.Колпаков 
ОАО « Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега», Москва 
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИРУЮЩЕГО НАНОПОРОШКА НА ОСНОВЕ CеO2 
М.И. Лебедева, Э.Л. Дзидзигури., Е.Н. Сидорова 
НИТУ МИСиС 
МИНЕРАЛЬНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ УНТ 
Жукалин Д.А., Алексеева Е.В., Битюцкая Л.А.  
Воронежский государственный университет 
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет 
 
1100 – 1120 КОФЕ БРЕЙК 
 
1120  МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРНО-ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ ЦИРКОНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ 
С.В. Иванова1, Э.М. Глаговский1, В.К. Орлов2, И.А. Шлепов2, К.Ю. Никоноров2, В.В. Рожко2 

1 Институт промышленных ядерных технологий НИЯУ «МИФИ» 
2 ОАО «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических 
материалов имени академика А.А. Бочвара» 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА Al2O3 ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
РАЗГОННОГО НАСАДКА АППАРАТОВ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ 
Крутиков В. И., Спирин А. В., Паранин С. Н. 
Институт электрофизики УрО РАН 
ПОЛУЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ УГАРНОГО ГАЗА НА ОСНОВЕ НАНОСТЕРЖНЕЙ ZnO И 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
А.Л. Николаев1,2, Е.М. Кайдашев 1,2, Н.В. Лянгузов1,2, М.Ю. Ступко2,3 
1 Физический факультет ЮФУ, Ростов-на-Дону  
2 НИИ механики и прикладной математики ЮФУ, Ростов-на-Дону 
3 Химический факультет ЮФУ, Ростов-на-Дону 
СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ CaCu3Ti4O12 И 
SrFe12O19 

Милов Е.В., Кабиров Ю.В., Кленушкин А.А., Лянгузов Н.В., Гавриляченко В.Г., Панченко Е.М. 
Южный Федеральный Университет 
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ НАНО- И 
УЛЬТРАРАЗМЕНРНЫХ ПОРОШКОВ СЛОИСТЫХ ФАЗ ТИПА ТИТАНАТОВ 
ВИСМУТА 
 Нестеров А.А.,  Панич А.А., Панич А.Е.  
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 
ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ 
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО УГЛЕРОДА С НАНОЧАСТИЦАМИ 3D-МЕТАЛЛА 
Николайчук Г.А., Цветкова Е.А., Болдин П.А., Михайлова Е.А, Бондаренко А.В., Мороз О.Ю. 
ОАО «НИИ «Феррит-Домен» 
МОДИФИКАЦИЯ РЕЗИНЫ НАНОДИСПЕРСНЫМ КРЕМНЕЗЕМИСТЫМ 
НАПОЛНИТЕЛЕМ «РОСИЛ-175» 
Полубояров В.А, Коротаева З.А., Жданок А.А., Байкина Л.К., Волоскова Е.В., Горбунов Ф.К. 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 
НАНОРАЗМЕРНЫЕ КАРБИДЫ МЕТАЛЛОВ ПОДГРУППЫ ЖЕЛЕЗА  КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЕ КАТОДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
Решетников С.М.1, Сюгаев А.В.2, Лялина Н.В. 2, Ломаева С.Ф.2   
1Удмуртский государственный университет, Ижевск 
2Физико-технический институт УрО РАН, Ижевск 
АНАЛИЗ СВОЙСТВ И ОБЗОР ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОСТРУКТУРНОГО 
АЭРОГЕЛЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. 
Мартынов П.Н., Асхадуллин Р.Ш., Осипов А.А., Харчук С.Е. 
ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И.Лейпунского" 
 

 
13.05 – 14.00 ОБЕД 
 
18.00-18.30 ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
19.00 ТОВАРИЩЕСКИЙ УЖИН 
 
 
 
 

Подписано в печать  20.09.12. 
Формат 60 × 84 1/16. Бумага офсетная.  

Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,44. 
Тираж 100 экз. Заказ № 2505 

Отпечатано в типографии ЮФУ. 
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1. Тел. 247-80-51. 
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